
Defecto de “sangrado” 

El sangrado consiste en un arrollamiento del producto, motivado por alguna de las 

siguientes causas: 

 - Capa excesiva de producto.  

- Capa de fondo excesivamente coloreada, se tendrá que fijar y dejar secar el 

tiempo necesario. 

- Fácil solubilidad del colorante en los disolventes del barniz y/o laca. Para 

solucionarlo habrá que aplicar otro tipo de producto. 

 


